
Поправка к ГОСТ Р ЕН 1603— 2014 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 
Метод определения стабильности размеров при испытании в лабораторных условиях (температу­
ра 23 °С и относительная влажность 50 %)

В каком месте Напечатано Должно быть

Приложение ДА. Таблица 
ДА. 1. Графа «Обозначение и 
наименование соответствую­
щего национального межго­
сударственного стандарта»

Обозначение и наименование соот­
ветствующего национального межго­
сударственного стандарта 
ГОСТ ЕН 825—2008 
ГОСТ Р ИСО 5725-2—2003 «Точность 
(правильность и прецизионность) ме­
тодов и результатов измерений. 
Часть 2. Основной метод определе­
ния повторяемости и воспроизводи­
мости стандартного метода измере­
ния»

Обозначение и наименование соот­
ветствующего национального и меж­
государственного стандартов 
ГОСТЕЙ 825—2011 
ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002 «Точность 
(правильность и прецизионность) ме­
тодов и результатов измерений. 
Часть 2. Основной метод определе­
ния повторяемости и воспроизводи­
мости стандартного метода измере­
ний»
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